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настояпц.rй протокол касается ToJIЬKo образцов, подверпDrтых испытllниям.
наgтояrrий проmкол Ее можgт быть полностью иJIи частиtIно воспроизведен без письменного согласr1r{
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Заявитель: ООО <Компания Мета,rл Профиль>

Производитеrъ ООО кКомпания Металл Профи:ь>

Основадие для проведения испытаний ,Щоговор No 46610600-2015 от 30.10.2015

Акт отбора образцов От 08.10.2015 г.

,Щата проведения испытаний Еачало 25.11.2015 г,

окончаtние 02.|2.2015 t.

Опредеrrяемые показатеJIи Уси;пае вьфьтва из метмла толщлной 10 мм. ,

скручивание головки, срез

Мgго.щrка испытаний ГОСТ З0З22,95
СТО 44416204-010-2010 (Фry (ФЦС))
гост р исо 2702-2009

Испыгательное оборудовапие универсаJIьЕм испытательЕaul машина "Iпstrоп"
кJIюч динtlмометрический DIGITД ToRoUE
ADAPTER

Характеристика образцов а испыгания бы-тп,r цредоставлены образцы
1. L:240MM - 12 шт. на скрrмвалие головки,
срез, вырыв ,
2. L=190MM 9 шт. на скрут,tвание головки,
срез, вцрыв
З. L:lбOмм 4 шт - па вырьв дчя образцов
4, L=140MM б шт. на скрlr.мвацие головки, вы-

рьв
5. L=115MM - 5 шт. на скрушаваЕие головки,
срез, вырыв

Протокол М 622/862-20|5 оt 02.72.2015
Bcezo лuсmов 4

Лuсm 2



Bcezo лuсmов 4

Лuсm 3

таты испытаЕии
наименовадие

плиты
Nо образца Размер образца резчльтаты испьrгаяий

Усилие вырьва кН 1 L=115MM 19,1з

2 15,54
J L:140MM |6,74
4 18,51

5 17,97

6 L:160MM 19,40

7 |,7,99

8 18,17

9 |9,02
10 L=190MM |6,7|
11 18,02

|2 |7,65
1з L=24OMM 17,9,7

14 17,81

15 |,7,з9
Сред. зrmч. по 5-ти м!нимдIьным . (N"), K}I 16,81

Допускаемая нагрузкs на вырыв Nд2=0,23 NB кН 3,87

Г м,
Срелнеарифметическое зЕач., KIl л

l7,8,7

Срелне квалратич. отЬонение 5 =
t 1lr;- п1'

1,01

Коэф вариацrлл % u = atoo
л

5,62

5,18

Уси;пте среза, Н 1 L=l15MM |3|44,4
2 13934,1
з L=190MM 1з03з,6
4 11996,6
5 |2770,7
6 L=24OMM l3395,6
7 1з82з,з
8 13б5l,б
9 ||299,2
10 |2з25,з

Сред. зц. 12937,4

Протокол Nэ 6221862-2015 от 02.12.2015



Протокол Nч 622/862-2015 от 02.12.201'5
Bcezo лuсmов 4

Лuсm 4

нмменование
плиты

Nэ образца Размер образча Результаты исrытаний

УСилие скру.пrваЕие го-
ловки, Н м

1 L=l15MM 10,8
2 L=140MM 1,5,2

з 15,1

4 15,0
5 L:190MM |5,4
6 19,6
7 15,4
8 L=24OMM l5,2
9 15.1

10 15,8

Сред. зн. 15,з

,/;
Начальпик дабораторшr Ы l Давыдова А,В.


